
РЕСУРС ПЛАСТИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Иванов А.Р., Большаков А.М., Лыглаев А.В. 

Якутск, Россия
Исследовано влияние накопления поврежденности на ресурс пластичности конструкционных сталей. Целью работы является методика оценки ресурса пластичности (предельного состояния) конструкционной стали по изменению микротвердости. Суть работы заключается в имитации накопления повреждений через проведение испытаний на малоцикловую усталость образцов с различными накопленными поврежденностями. После циклического нагружения образцы подвергают одноосному растяжению до разрушения. Проводят измерение микротвердости на изломе образцов, затем строится предельная кривая потери пластичности, в которой вводится понятие коэффициента потери пластичности, предельная кривая перестраивается  в координатах микротвердость – коэффициент потери пластичности, и по ней оценивают потерю пластичности как корреляционная зависимость между замером микротвердости и коэффициентом потери пластичности. 
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